OPIS PRODUKTU:

2-sktadnikowy lakier nawierzchniowy na bazie wodnej
przeznaczony do lakierowania bardzo intensywnie
uzytkowanych podtég drewnianych. Doskonata rozptywnosé
lakieru gwarantuje fatwg obrébke a takze doskonaty efekt
koncowy oraz tatwg w pielegnacji powierzchnie.

IAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do lakierowania bardzo intensywnie
uzytkowanych podtég parkietowych w obiektach
uzytecznosci publicznej, réwniez w obiektach
przemystowych.

NADAJE SIE DO:

» szlifowanych parkietow i podidég drewnianych
» bruku parkietowego RE

» parkietu na ogrzewaniu podtogowym
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ZALETY PRODUKTU / WEASCIWOSCI:

» Bardzo dobra odpornos$¢ na ekstremalne mechaniczne i
chemiczne obcigzenia

» Bardzo dobre wtasciwosci wypetniajgce

» Bardzo szybkie schniecie oraz wytrzymatos¢ koncowa
» Lakier bardzo dobrze rozlewa sie podczas aplikacji

» Bardzo wysoka odpornos¢ na Scieranie

» ONorm 2354 klasyfikacja C

» Antyposlizgowos¢ R9, w potgczeniu z PALL-X GRIP
R10

» DIN EN 71-3 (bezpieczehstwo zabawek: magracja
okreslonych pierwiastkow)

» Odpornos¢ ogniowa Cfl-s1 (wraz z gruntem PALL-X 333
COLOR wtacznie z PALL-X 333 COLOR CONCETRAT,
minimalna grubos$¢ drewna 19 mm, gestos¢ drewna 480
kg/m?3, wilgotnos¢ drewna 9%)

» zgodny z TRGS 617

» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny
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PALL-X 98 GOLD POEMAT/MAT

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Lakierowana powierzchnia musi by¢ czysta, sucha, bez
zabrudzen oraz wycyklinowana zgodnie z uznanymi
regutami techniki. Przed naniesieniem lakieru nalezy
zasadniczo zagruntowaé powierzchnie, dzieki czemu
zmniejszy sie ryzyko sklejania sie bokéw elementow
parkietu. Powierzchni zagruntowanej lakierem
podktadowym niewolno pozostawi¢ do schniecia przez noc
ani szlifowac.

SPOSGB STOSOWANIA:

1. Przed uzyciem poczekac, az obydwa komponenty
osiggna temperature pokojowg, a nastepnie dobrze je
wstrzasnac.

2. Zawartos¢ opakowania zawierajgcego sktadnik A
przela¢ do czystego wiadra PALLMANN, nastepnie
dodac¢ sktadnik B (utwardzacz) i bardzo dobrze je ze
sobg wymieszac¢. Inng dopuszczalng metodg jest
mieszanie w opakowaniu. W tym celu nalezy przela¢
sktadnik B (utwardzacz) do kanistra zawierajgcego
PALL-X98 (sktadnik A), dobrze zakreci¢ a nastepnie
bardzo dokfadnie potrzasng¢ (ok 2 minuty), a nastepnie
dobrze wymiesza¢ mieszadtem 10-20 minut w celu
optymalnego wymieszania sie obu sktadnikéw

3. Za pomoca odpowiedniego watka PALLMANN WL (do
lakierow wodnych) rownomiernie natozy¢ lakier
Pallmann PALL-X 98 GOLD pdétmat. Konieczne jest
potozenie przynajmniej 2 warstw lakieru poczynajgc
kazdorazowo od brzegu pomieszczenia na przemian
najpierw w poprzek, a potem wzdtuz rysunku stojow.
Kolejne naktadane pasy lakieru powinny na siebie
zachodzi¢. W miejscach silniej obcigzonych zaleca sie
potozenie trzeciej warstwy lakieru

4. Lakierowanie duzych powierzchni: w celu uniknigcia
rzucajacych sie w oczy réznic w stopniu potysku oraz
wybielenia drewna zalecamy przelanie kilku opakowan
do jednego duzego pojemnika i staranne wymieszanie
zawarto$ci mieszadtem mechanicznym. Podczas
naktadania nalezy zwraca¢ uwage na to, zeby na catej
powierzchni aplikowa¢ w miare mozliwo$ci warstwe o
takiej samej grubosci. W przypadku 2-sktadnikowych
systemow lakierow nalezy upewni¢ sie, ze rozrobiong
ilos¢ bedzie moze rozprowadzi¢ podczas czasu
otwartego.

5. Czas potrzebny do wyschniecia przed szlifowaniem: ok.
4 godzin

6. Przed potozeniem ostatniej warstwy lakieru zaleca sig
wykonanie miedzyszlifu za pomocg siatki 120.

7. Narzedzia po uzyciu umy¢ odpowiednim
rozpuszczalnikiem.

WAINE WSKAZOWKI:

Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 -
25°C i wilgotno$¢ wzgledna powietrza >35% i <65%.
Niskie temperatury i wysoka wilgotnos¢ wzgledna
powietrza wydtuzajg, natomiast wysokie temperatury i
niska wilgotnos¢ wzgledna powietrza skracajg czas
schniecia.

Wiele gatunkéw drewna egzotycznego, takich jak np.
drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a takze drewno
drzew iglastych, zawiera skfadniki (np. tzw. inhibitory,
zywice lub wtrgcenia mineralne), ktére moga
powodowac istotne spowolnienie procesu schniecia,
trudnosci w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze
wzgledu na réznorodnos$¢ i zupetnie rozne wiasciwosci
takich gatunkow drewna nalezy zawsze zwrdcic sie z
zapytaniem o mozliwos¢ zastosowania preparatu oraz
wykonac prébe przydatnosci.

Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w
suchym miejscu zachowuje trwato$¢ przez 12 miesiecy.
Chroni¢ przed mrozem oraz temperaturami powyzej
40°C.

Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykaé
pojemnika — niebezpieczenstwo eksplozji!

Po wyschnieciu przez noc ostatniej warstwy lakieru
mozna ostroznie wchodzi¢ na jej powierzchnie
Zasadniczo, nie powinno sie przeprowadzan wiecej niz
dwdéch lakierowan w ciggu jednego dnia.

Gdy czas schniecia pomiedzy kolejnymi warstwami jest
diuzszy niz 1 dzien, konieczne jest wykonanie szlifu
matujgcego catej powierzchni (ziarno 120).

Swiezo polakierowanych powierzchni nie nalezy
przykrywac¢ dywanami, wyktadzinami lub obcigzaé
cigzkimi przedmiotami przed uptywem 7 dni.

Swiezo polakierowane powierzchnie nalezy
konserwowac¢ za pomoca $rodka do pielegnaciji parkietu
Pallmann FINISH CARE/ FINISH CARE STOP, lecz nie
wczesniej niz po uptywie 7 dni od potozenia ostatniej
warstwy lakieru.

Regularna konserwacja za pomocg srodka do
pielegnacji parkietu PALLMANN FINISH CARE/ FINISH
CARE STOP podnosi walory optyczne podtogi i wydtuza
jej zywotnos¢.

Obowigzujace lub zalecane do przestrzegania sg m.in.
nastepujgce normy i instrukcje: DIN 18 356 ,Roboty
przy uktadaniu parkietow”.

OCHRONA PRACY | SRODOWISKA:

Uszczelnienie wodne Srodkiem sieciujgcym zawierajgcym
izocyjanian, zawartos$¢ rozpuszczalnika nie 5%. Nadaje sie
jako substytut do wysoko parabolitowych srodkéw do
czyszczenia powierzchni na bazie silynych
rozpuszczalnikéw. Comp. A: Bez etykiety. Comp. B:
Zawiera prepolimeryzowane izocyjaniany. Dziata szkodliwie
przez drogi oddechowe. Moze powodowac reakcje
alergiczne skory. Moze podrazniaé drogi oddechowe. Oba
sktadniki: Podczas i po zastosowaniu wietrzyé
pomieszczenie, stosowacé krem ochronny i rekawice
ochronne / gogle. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. W
przypadku kontaktu z oczami natychmiast doktadnie
wyptukac¢ wodg i zasiegnac¢ porady lekarza. W przypadku
kontaktu ze skéra natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody z
mydtem. Unika¢ uwalniania do srodowiska. Nalezy
przestrzega¢ uwag dotyczgcych zagrozen i bezpieczehnstwa
stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz
karty charakterystyki produktu. W zaschnietym stanie
produkt ma neutralny zapach i nie budzi zastrzezen ani pod
wzgledem fizjologicznym, ani ekologicznym.

PALLMANN’

Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$é warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Jako$¢ wykonanej pracy zalezy wiec
od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz od doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W razie watpliwosci nalezy przed uzyciem wykonaé¢ wiasne
proby lub zasiegnaé porady technicznej. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej oktadziny. | 01.2022



USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzy;j.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji, drog
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione opakowania z
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi.
Opakowania z ptynng zawartoscig preparatu oraz
zgromadzonne ptynne resztki sg odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, ktory ulegt utwardzeniu,
sa odpadem budowlanym.
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