OPIS PRODUKTU:

Kombinacja z ptynnych olejow nadajaca sie do gruntowania
wszystkich powszechnie stosowanych europejskich
gatunkéw drewna pod produkty PALL-X 98 GOLD, PALL-X
ZERO, PALL-X PURE oraz MAGIC OIL 2K ORIGINAL.
Dodajgc PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE jako
3.sktadnik mozliwe jest gruntowanie i rownoczesnie
kolorowanie parkietu w jednym kroku roboczym.

LAKRES STOSOWANIA:

Kombinacja z ptynnych olejow nadajaca sie do gruntowania
wszystkich powszechnie stosowanych na parkiety
europejskich gatunkéw drewna pod produkty PALL-X 98
GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE oraz MAGIC OIL 2K
ORIGINAL.

Dodajgc PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE jako 3.
sktadnik mozliwe jest gruntowanie i rownoczesnie
kolorowanie parkietu w jednym kroku roboczym.

NADAJE SIE DO:

» szlifowanych oraz szpachlowanych parkietéw oraz podtdg
drewnianych

» podtdg drewnianych na wodnym ogrzewaniu podtogowym

IALETY PRODUKTU / WEASCIWOSCI:
» Podkresla kolor i strukture drewna

» Odpornos$¢ ogniowa Cfl-s1 (lakier pall-X 98 GOLD,
minimalna grubos¢ klepki 19 mm, gestos¢ drewna
przynajmniej 480 kg/m?, wilgotnosé¢ drewna 9%)

» Zgodny z TRGS 617

» EMICODE EC 1 - Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICINE:

pojemnik blaszany + opakowanie z

Rodzaj opakowania: tworzywa sztucznego

Wielkos¢
opakowania:

Okres
przechowywania:
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12 miesiecy

4 :1,lub 4:1:1 w potaczeniu z PALL-X
333 COLOR CONCETRATE

Zuzycie na warstwe: ok. 25 — 50 ml/m? ml/m?

Proporcje mieszania:

Idealna temperatura Pomiedzy 18 - 25 °C i przy wzglednej

stosowania: wilgotnosci powietrza 35 - 65%
ZYWOtnOS? ok. 1 godzina*
mieszanki:

Zasadniczo po 12 godzinach*
produktami PALL-X 98 GOLD, PALL-
X ZERO, PALL-X PURE lub MAGIC
OIL 2K ORIGINAL. Wyjatek: W
potaczeniu z PALL-X 333 C COLOR
CONCENTRATE po 24 godzinach* z
produktami PALL-X 98 GOLD, PALL-
X ZERO, PALL-X PURE lub MAGIC
OIL 2K ORIGINAL

*W temperaturze 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

Mozliwos¢ dalszej
obrobki:

Zuzycie oraz czas schniecia moga si¢ wahac w zaleznosci od chtonnosci i wlasciwosci powierzchni
olejowanego gatunku drewna lub rodzaju parkietu.

PRIYGOTOWANIE:

Uzytkownik zobowigzany jest do wykonania na obrabianym
parkiecie probki powierzchni o identycznej strukturze (fagcznie
z olejem lub lakierem) i stosujgc taki sam cykl pracy itp. w
celu przedstawienia jej klientowi do zatwierdzenia pod
wzgledem odcienia koloru i efektu optycznego.
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PALL-X 333

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Gruntowana powierzchnia musi by¢ zaszpachlowana,
czysta, sucha, bez zabrudzen oraz wycyklinowana zgodnie
z uznanymi regutami techniki

Ponadto, po ostatnim szlifie — bezposrednio przed
zagruntowaniem powierzchni — wytrze¢ catg powierzchnie
na wilgotno czystg woda
Daje to nastepujace, istotne korzysci:
Struktura wzgl. barwa drewna staje sie bardziej
intensywna i jednorodna.
Podktad bedzie lepiej wnikat.
Powierzchnia drewna, ktéra w wyniku szlifu
wygtadzajgcego zostata uszczelniona, znéw sie
,otwiera”.
Slady szlifowania stajg sie mniej widoczne.
Powierzchnia drewna wyglada bardziej jednorodnie.
Wymyciu ulegajg ekstrakty drewna.
Zapobiega sie ,poceniu sie” z fug.
Instrukcja pracy:
1. Cata powierzchnie parkietu wytrze¢ namoczong w
wodzie i wykrecong szmatg bawetniang lub MOPEM
PALLMANN. Uwaga: miejsca nienamoczone wodg beda
pozniej jasniejsze.
Maksymalna ilo$¢ wody to 30 g wody/m?!
Optymalna ilos¢ wody to ok. 10 — 20 g wody/m?.
Po catkowitym wyschnieciu powierzchni, tj. po ok. 30-60
minutach, mozna nanie$é PALL-X 333.

Pobd

PALLMANN’

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Przed uzyciem odczekac, az produkty we wszystkich
pojemnikach osiggng zalecang temperature pokojowg
(20°C), a nastepnie doktadnie wymieszac produkty.

2. PALL-X 333 (ewentualnie wymieszac z koncentratem
koloru PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE)
wymieszac¢ z utwardzaczem i rGwnomiernie nanies¢ na
podtoze SZPACHLA PALLMANN DO DUZYCH
POWIERZCHNI.

3. Stosowac na powierzchniach czesciowych — nie
wigkszych niz 30 m2.

4. Najpdzniej po 10 minutach od aplikacji produktu
szpachlg usunaé jego nadmiar BEZOWYM PADEM
CzZYSZCZACYM PALLMANN.

5. Po uptywie ok. 20 minut powierzchnie nalezy
wypolerowaé BIALYM PADEM CZYSZCZACYM
PALLMANN, aby uzyskac¢ jednorodny wyglad
powierzchni.

6. Catg powierzchnie wypolerowa¢ dostepng w handlu
zwyktg szmatg bawetniana.

7. Ze wzgledu na rézng chtonnos¢ réoznych gatunkow
drewna oraz parkietow moze by¢ konieczne naniesienie
drugiej warstwy. Zasadniczo konieczne jest naniesienie
tylu warstw, ile drewno potrzebuje do nasycenia sieg.

8. Narzedzia czysci¢ po uzyciu chusteczkami UZIN CLEAN
BOX.

9. Dalsza obrébka: zasadniczo po 12 godzinach*
produktami PALL-X 98 GOLD, PALL- X ZERO, PALL-X
PURE lub MAGIC OIL 2K ORIGINAL. Wyjatek: W
potaczeniu z PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE
po 24 godzinach* z produktami PALL-X 98 GOLD,
PALL- X ZERO, PALL-X PURE lub MAGIC OIL 2K
ORIGINAL. Podczas obrébki olejem MAGIC OIL 2K
ORIGINAL olej aplikowaé¢ oszczednie (ok. 15 ml/m?) i
bezposrednio potem wcieraé go i polerowaé
powierzchnie BIALYM PADEM CZYSZCZACYM
PALLMANN. Na powierzchni nie moze pozostaé
nadmiar materiatu.

*W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci

powietrza 50%.

WAINE WSKAZOWKI:

Niebezpieczenstwo pozaru! Po zakonczeniu prac
szlifierskich nalezy nasaczy¢ pyt woda i usung¢ z miejsca
wykonywanych prac. Drobny pyt powstajacy przy
szlifowaniu podtég drewnianych jest tatwo zapalny oraz
istnieje ryzyko samozaptonu

Tak jak i innych olejach w kontakcie z padami lub
materiatami tekstylnymi istnieje niebezpieczenstwo
samozaptonu! Dlatego nasycone produktem szmaty, pady,
itp. nalezy nasgczy¢ wodg i bezpiecznie usung¢

Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$é warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Jako$¢ wykonanej pracy zalezy wiec
od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz od doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W razie watpliwosci nalezy przed uzyciem wykonaé¢ wiasne
proby lub zasiegnaé porady technicznej. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej oktadziny. | 06.2022



PALL-X 333 PALLMANN'

WAINE WSKAZOWKI: USUWANIE ODPADOW:
Pozostatosci produktu nalezy w miarg mozliwosci

Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25 gromadzi¢ do ponownego wykorzystania. Nie wylewa¢ do
°C i wilgotnos¢ wzgledna powietrza >35% i <65%. kanalizacji, zbiornikow wodnych ani gruntu. Dokfadnie
Niskie temperatury i wysoka wilgotno$¢ wzgledna oprdznione, niekapigce opakowania z tworzywa sztucznego
powietrza wydtuzajg, natomiast wysokie temperatury i moga byé powtdrnie przerobione w procesie recyklingu.
niShkaf wilgotno$¢ wzgledna powietrza skracajg czas Opakowania z ptynng pozostato$cig preparatu oraz
schnigcia.

zgromadzone ptynne resztki produktu sg odpadem
specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, ktory ulegt
utwardzeniu, sg odpadem budowlanym.

Wiele gatunkéw drewna egzotycznego, takich jak np.
drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a takze drewno
drzew iglastych, zawiera skfadniki (np. tzw. inhibitory,
zywice lub wtrgcenia mineralne), ktére mogg
powodowac istotne spowolnienie procesu schniecia,
trudnosci w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze
wzgledu na réznorodnos¢ i zupetnie rozne wiasciwosci
takich gatunkow drewna nalezy zawsze zwrdcic¢ sie z
zapytaniem o mozliwos¢ zastosowania preparatu oraz
wykonac prébe przydatnosci.

Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w
suchym miejscu zachowuje trwato$¢ przez 12 miesiecy.
Chronié¢ przed mrozem oraz temperaturami powyzej
40°C.

Po dodaniu utwardzacza nie wolno szczelnie zamykaé
pojemnika — niebezpieczenstwo eksplozji!

W przypadku desek podtogowych z fugami i/lub desek
fazowanych zalecamy zasiegniecie porady w zakresie
stosowania..

W przypadku bruku drewnianego zuzycie moze bardzo
mocno wzrosng¢ (do ok. 140 mi/m?), dlatego w
przypadku bruku drewnianego / parkietu uktadanego w
przekroju czotowym drewna nalezy przed dalszg
obrobka odczeka¢ co najmniej 72 godziny.

W przypadku duzych powierzchni, w celu unikniecia
niewielkich wahan koloru zwigzanych z ré6znymi partiami
produktéw, zalecamy, aby zawartos¢ wszystkich
pojemnikéw przela¢ najpierw do jednego pojemnika, a
nastepnie przygotowywac potrzebne ilo$ci czeSciowe
poprzez wymieszanie ze skfadnikiem B.

Kolorowe parkiety olejowane sg unikatem. Lekkie
niejednorodnosci koloru sg dopuszczalne i czesto
nieuniknione.

Oleje przy braku dostepu $wiatta maja tendencje do
z6tkniecia (zotkniecie w ciemnosci).

Obowigzujace lub zalecane do przestrzegania sg m.in.
nastepujgce normy i instrukcje: DIN 18 356 ,Roboty
przy uktadaniu parkietow”.

OCHRONA PRACY | SRODOWISKA:

Komponent A: Niepalny, nalezy jednak przestrzegac ryzyka
samozaptonu (patrz "Wazne informacje"). Komponent B:
niepalny. Zawiera prepolimeryzowane izocyjaniany. Dziata
szkodliwie na drogi oddechowe. Moze powodowac reakcje
alergiczne skory. Moze podraznia¢ drogi oddechowe.
Podczas i po zastosowaniu wietrzy¢ pomieszczenie,
stosowaé krem ochronny i rekawice ochronne / gogle. W
przypadku kontaktu z oczami natychmiast doktadnie
wyptuka¢ wodg i zasiegng¢ porady lekarza. W przypadku
kontaktu ze skorg natychmiast przemy¢ duzg ilosScig wody z
mydtem. Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczgcych zagrozen i
bezpieczenstwa stosowania zamieszczonych na etykiecie
pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$é warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Jako$¢ wykonanej pracy zalezy wiec
od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz od doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W razie watpliwosci nalezy przed uzyciem wykonaé¢ wiasne
proby lub zasiegnaé porady technicznej. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej oktadziny. | 06.2022



