KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Podktad wyttumiajacy

UZIN RR 188 PLUS

Klejony do podtoza, elastyczny podktad wyttumiajacy przeznaczony do stosowania pod parkiet oraz

wykfadziny.

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» poprawia izolacyjnos¢ akustyczng
» podnosi komfort uzytkowania podtdg

NADAJE SIE NA/ DO:

» wszelkie rowne podtoza chtonne i niechtonne oraz
podtoza szpachlowane

» nowe, przykrecone ptyty widrowe P4 — P7 lub pltyty OSB 2

-0SB 4

» istniejgce oktadziny ceramiczne i z kamienia naturalnego,
lastriko itp.

» nowe i obficie piaskowane jastrychy z asfaltu lanego

» jastrychy z elementoéw prefabrykowanych, ptyty gipsowo-
wioknowe

» pod wyktadziny tekstylne

» pod wyktadziny petnigce funkcje odbojnikéw w obiektach
sportowych

» pod parkiety tgczone na wpust i piéro

» stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i w
lokalach uzytkowych o intensywnosci uzytkowania od
niewielkiej do $redniej

» podtogach z wodnym ogrzewaniem podtogowym (patrz
~Wazne wskazoéwki“)

» pod obcigzenia krzestami na rolkach wg normy DIN EN
12 529 (patrz ,Wazne wskazowki“)

» nadaje sie do wyktadzin czyszczonych szamponem na
mokro oraz metodg natryskowg wg RAL 991 A2

ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

UZIN RR 188 PLUS jest elastycznym podktadem
wyttumiajgcym na bazie granulatu korkowo-piankowego pod
wyktadziny podtogowe / $cienne, a takze pod parkiety
taczone na piodro i wpust. Dzieki swojej sprezystosci podkiad
zwieksza komfort chodzenia i uzytkowania pomieszczenia
oraz poprawia ttumienno$¢ akustyczng. Stosowany na
schodach zmniejsza efekt przenoszenia sie dzwigkow oraz
ogranicza przedwczesne zuzycie wykfadziny na skutek
obcigzen udarowych i wstrzgsowych. UZIN RR 188 PLUS
fizycznie oddziela wyktadziny podtogowe od podtoza. Do
stosowania wewnatrz.

» lekki w docinaniu i uktadaniu

» dzieki bardzo wysokiej elastycznosci powraca po
odksztatceniu do pierwotnego ksztattu

» odporny na dziatanie wody i czyszczenie
» wyttumia odgtosy krokow, poprawia izolacyjnosc¢ termiczng
» podnosi komfort uzytkowania podtogi

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Rolka

1m x 25m (2mm) = 25m?
1m x 25m (3mm) = 25m?
1m x 30m (4mm) = 30m?
1m x 20m (6mm) = 20m?

Wielko$¢ dostawy

Magazynowanie min. 24 miesiecy

Kolor szarobrgzowy melanz

Waga rolki patrz tabela materiatowa

Grubosé ok..: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm

Min. temp. stosowania

15 °C na podtozu

Volume Weight

ok. 600 kg/m?

Odpornos$¢ ogniowa

Efl-s1*

* Zaodnie z DIN EN 13 501-1
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UZIN RR 188 PLUS

ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA: 2. taczenia poszczegol nych brytéw wyktadziny powinny

— by¢ prowadzone réwnolegle do taczen podktadu, ale
> podkiaq oddmela;qcy . przesuniete wzgledem nich o co najmniej 20 cm. Przed
» ttumienie odgtosow krokéw A L . -
przystapieniem do przyklejania parkietu wielowarstwowe
go na UZIN RR 188 nalezy zasiegnag¢ porady
MATERIALTABELLE: technicznej.

Klejenie parkietu:

Grubos¢ materiatu: [mm] 2 3 4 6 1. Parkiet tagczony na piéro i wpust pozostawié¢ do
D’f“gc’éé wy.kladzin.y w rolce: (m] 25 25 30 20 zaaklimatyzowania sie i przyklei¢ najwczesniej 24 — 48
Ciezar powierzchniowy: [kgzg/ 1,2 18 24 36 godzin po utozeniu podktadu.
m’] 2. Parkiet taczony na pidro i wpust uktadac zgodnie z
Wspdiczynnik poprawy [@B] 19 21 21 23 ogolnie przyjetymi zasadami uktadania parkietow.
trumiennosci *: Nalezy stosowac sie do uwag zamieszczonych w
Opor cieplny (R) **: [m*K/ 0,03 0,05 0,06 0,09 kartach technicznych zastosowanych klejéw (patrz
W] ,Dane techniczne klejow do robét parkieciarskich”).
Wspotczynnik przenikania [wr 33,3 20,0 16,7 10,0
ciepta (U): m2K]
Wszystkie informacje przyblizone wielkosci
* Zgodnie z EN ISO 10 140-3, bez wyktadziny Czas
** Zgodnie z DIN 52 612, bez wyktadziny Rodzaj oktadziny  Klej Uzebienie odparowania Luiycie
wstepnego
7A. UZIN RR 188
PREYGOTOWANIE PODEOZA: | UZIN RR | I
Podtoze musi by¢ réwne, mocne, bez spekan, suche, podtozach Uz 88 ’ g/m?
czyste i wolne od substancji mogacych zmniejszaé chtonnych
przyczepnosc¢. Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o UZIN 250 - 450
obowigzujgce normy i odpowiednie instrukcje. W razie uzss |B 5 - 15 Min. gim?
stwierdzenia niezgodno$ci nalezy zgtosi¢ zastrzezenia.
Powierzchnie nalezy doktadnie odkurzyé, zagruntowaé i UZIN RR 188
szpachlowa¢. W zaleznosci od rodzaju podioza i PLUS na UZINKE |\, 10 - 40 Min. 3002‘ 350
zastosowania nalezy zastosowac odpowiednie srodki p_odl;z ach h 2000S g/m
gruntujgce oraz masy szpachlowe z oferty produktow UZIN. niechonnye
Nalezy stosowac sie do uwag zamieszczonych w Pokrycia UZIN B1 5- 15 Min. 350 - 400
kartach technicznych produktow zastosowanych wspolnie z tekstylne uz8s g/m?
niniejszym produktem. UZIN _ 250 - 350
Uz 88 B1 5-15 Min. glm?
Uktadanie podkfadu: ]
1. Przed utozeniem rolki aklimatyzowac¢ w Ef:td ::;i ny Klej Uzebienie Drying Luiycie
pomieszczeniach, w ktoérych bedg utozone, przez co
najmniej 24 godziny. UZIN UZIN ‘ 600 - 800
2. Podktad nalezy roztozyé i docigé na podtozu réwnolegle RR 188 MK92s |B2 24 godziny |5
do planowanego kierunku uktadania wyktadziny PLUS
pamigtajgc o zapewnieniu wzajemnego przesuniecia Parkiet na |UZIN _ 1000-1200 g/
taczen podktadu i wyktadziny o co najmniej 20 cm. Jezeli pioro-wpust MK 92 S B11 24 godziny m2
jest to konieczne obcig¢ brzegi i kohcowki rolki. W
przypadku podtogi drewnianej uktadac prostopadle do :\JAZK”;50 B11 24 godziny ;]0200'1200 9
kierunku uktadania parkietu.
3. Uktadanie podktadu odbywa sie zgodnie z ogdlnie UZIN B11 24 godziny 1000-1200 g/
przyjetymi zasadami obowiazujgcymi podczas montazu MK 200 m2
wyktadzin podlogowych. Nalezy stosowac sie do uwag UZIN ) 1000-1200 g/
zamieszczonych w kartach technicznych MK 95 B11 24 godziny m2

zastosowanych klejéw (patrz dane techniczne klejow).
4. Dla wrazliwych powierzchni zewnetrznych , utozony
podktad wyréwnac przy pomocy UZIN KR 410 i
pozostawi¢ do wyschniecia.
Klejenie wyktadzin wierzchnich:

1. Ukfadanie wyktadzin mozna rozpoczg¢ najwczesniej po
uptywie 24-48 godzin po przyklejeniu podktadu.

Czas odparowania/zuzycie: W temperaturze 20°C i
wilgotnosci wzglednej 65% z pojemnikami z klejem o
kontrolowanej temperaturze.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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WAINE WSKAZOWKI:

» Rolki w pozycji stojgcej mogg by¢ przechowywane w
suchym, umiarkowanie chtodnym miejscu przez co
najmniej 24 miesigce. Rolki skladowac w pozycji
stojacej, unika¢ powstawania odcisniec.

» Najlepsze warunki do obrébki: temperatura 18-25C,
temperatura poditoza powyzej 15C i wilgotnos¢
wzgledna powietrza ponizej 75%. Niskie temperatury i
wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg, a wysokie
temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza skracajg czas
otwarty oraz czas wigzania i schnigcia zastosowanych
klejow.

» Na podkfadach wyttumiajgcych mozna ukfadac¢ tylko
wyktadziny, ktére dopuszczone zostaty do tego celu
przez ich producenta. W razie watpliwosci zalecamy
zasiegng¢ porady techniczne;.

» taczenia poszczegolnych brytéw wyktadziny powinny
by¢ prowadzone réwnolegle do tgczen podktadu, ale
przesuniete wzgledem nich o od ok. 20 cm do potowy.

» Pod bruk drewniany RE 10 — 30 mm stosowac¢ wytgcznie
podkiad UZIN RR 188 o grubosci 2 mm w potgczeniu z
klejem UZIN MK 92 S. Nalezy zasiegna¢ porady
techniczne;j.

» Konstrukcja podtoza pod podtogi drewniane musi by¢
sucha. Nalezy zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie/
wentylowanie pustych przestrzeni, np. poprzez
usuniecie istniejgcych brzegowych tasm do dylatacji lub
poprzez zamontowanie specjalnych listew
przypodiogowych wyposazonych w otwory wentylacyjne.

» Na podfogach z ogrzewaniem podtogowym opér cieplny
wyktadziny nie powinien by¢ zgodnie z normg DIN 66
095 wiekszy niz 0,15 m2K/W. Opdr cieplny podwdjnej
warstwy sktadajgcej sie z podktadu i oktadziny jest sumg
poszczegolnych wartosci oporow cieplnych. W
przypadku przekroczenia wartosci 0,15 m?K/W dziatanie
ogrzewania podtogowego moze by¢ stabsze.

» Podane wartosci poprawy izolacyjnosci akustycznej sg
wartosciami orientacyjnymi okreslonymi w warunkach
normatywnych. Ze wzgledu na indywidualne dla
kazdego budynku wtasciwosci akustyczne i
zastosowane materiaty i konstrukcje rzeczywiste
wartosci mogg sie rézni¢. W celu okreslenia rzeczywistej
poprawy izolacji akustycznej konieczne sg pomiary i ich
analiza w warunkach rzeczywistych.

» Odporno$¢ wyktadzin na wgniecenia oraz obcigzanie
krzestami biurowymi na rolkach moze ulec zmianie po
przyklejeniu ich na podktadach wyttumiajgcych. W tej
kwestii nalezy skontaktowac sie z producentem
wyktadziny i zasiegng¢ porady technicznej. Na
stanowiskach pracy z krzestami na rolkach nalezy
zastosowac specjalne maty akrylowe.

» Nie mozna catkowicie wykluczy¢ odznaczania sie
struktury istniejgcych wyktadzin podtogowych, stykéw
oraz struktury UZIN RR 188 na wrazliwych na takie
zjawisko powierzchniach lub na wzglednie cienkich
wyktadzinach.

» Nalezy stosowac sie do ogdlnie uznanych zasad
dotyczgcych metod i technik uktadania wyktadzin
podtogowych i parkietéw oraz przestrzegac
obowigzujgcych w danym kraju norm (np. EN, DIN,
VOB, ONORM, SIA, itp.).

» Obowigzujgce lub zalecane do szczegdlnego
przestrzegania sg m.in. nastepujgce normy i instrukcje:

» DIN 18 356 ,Uktadanie parkietow i bruku parkietowego”,
ONORM B 5236

» DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, ONORM
B 5236

» Instrukcja ZDB ,Elastyczne wyktadziny podtogowe,
tekstylne wyktadziny podtogowe oraz parkiety na
konstrukcjach podtég z ogrzewaniem podiogowym”

» Instrukcja TKB/FCIO ,Ocena i przygotowanie podtozy
pod uktadanie wyktadzin i parkietéw”

» Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

» Instrukcja TKB/FCIQ -Klejenie parkietow”

» Instrukcja TKB/FCIO ,Klejenie tekstylnych wyktadzin
podtogowych”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICINE
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Granulat mieszany wigzany poliuretanem z korka i miekkiej
pianki PUR.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Sam produkt nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw
bezpieczenstwa w miejscu pracy. Nalezy stosowac¢ sie do
uwag dotyczgcych BHP i ochrony srodowiska zawartych w
kartach technicznych zastosowanych materiatéw do
uktadania podtog.

USUWANIE ODPADOW:

Pozostatosci po cieciu podkfadu, jak réwniez wyktadzina
sklejona z podktadem stanowig odpad budowlany.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty

informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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