KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Klej dyspersyjny do parkietow

UZIN MK 80

Twardy, odporny na scinanie klej o niewielkiej zawarto$ci wody do parkietéw niewrazliwych na

pecznienie

GEOWNE OBSZARY STOSOWANIA:

» mozaika (parkiet lity 8 mm)
» parkiet przemystowy (16 — 22 mm)

NADAJE SIE NA/ DO:

» jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe lub beton
» nowe, przykrecone ptyty wiérowe

» P4 — P7 lub ptyty OSB 2 - OSB 4

» masy szpachlowe nadajacych sie pod parkiet

» podtogi z wodnym ogrzewaniem podiogowym

ZALETY PRODUKTU / WEASCIWOSCI:

UZIN MK 80 jest klejem dyspersyjnym szybko uzyskujgcym
przyczepno$¢. Nadaje sie do gatunkdéw drewna
niewrazliwych na pecznienie. Szybko uzyskiwana
przyczepno$¢ i dobra stabilno$ spoiny klejowej stwarzajg
optymalne warunki do uktadania mozaiki i parkietu
przemystowego. Do stosowania wewnatrz pomieszczen.

» dobra stabilnos¢ spoiny klejowej
» klej twardy wg ISO 17 178
» niewielka zawarto$¢ wody

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Wiaderko z tworzywa sztucznego
. Wielko$¢ opakowania 16 kg

Magazynowanie 12 miesiecy

Kolor bezowy

Zuzycie 800 - 1200 g/m?

Czas stosowania ok. 30 minut*

Min. temp. stosowania

15 °C na podtozu

Obcigzanie

po 2 - 3 dniach*

Mozliwos$¢ szlifowania

po zwigzaniu kleju*

—

* W temperaturze 20°C i przv wzalednei wilgotnosci powietrza 65%.
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UZIN MK 80

ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

» 2-warstwowy parkiet gotowy (70 x 500 mm)

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ réwne, mocne, nosne, suche, bez
spekan, czyste i wolne od substancji moggacych zmniejszaé
przyczepnosc¢ (zabrudzenia, oleje, ttuszcz). Podtoze nalezy
sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i odpowiednie
instrukcje. W razie stwierdzenia odchylen nalezy zgtosi¢
zastrzezenia.

Jastrychy cementowe i anhydrytowe nalezy przeszlifowac
i odkurzy¢. Zmniejszajgce przyczepnosc¢ lub niestate
fragmenty powierzchni, takie jak np. srodki antyadhezyjne,
odspojone pozostatosci klejéw, mas szpachlowych,
wykfadzin, powtok malarskich, itp., nalezy usungé, np.
poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub
Srutowanie. Odspojone fragmenty oraz pyt doktadnie
odkurzyé¢.

W kazdym przypadku podtoze musi charakteryzowac sie
dobra chionnoscig. W zaleznosci od podtoza, rodzaju
parkietu oraz obcigzenia nalezy zastosowa¢ wtasciwe
srodki gruntujgce oraz masy szpachlowe z oferty produktéw
UZIN.

Nalezy przestrzegac¢ wskazowek zamieszczonych w kartach
technicznych produktow stosowanych wspdlnie z
niniejszym produktem.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. Przed uzyciem klej doprowadzi¢ do temperatury
pokojowej. W razie potrzeby klej dobrze wymieszac.

2. Klej rownomiernie rozprowadzi¢ na podtozu za pomoca
odpowiedniej szpachli zebatej (patrz ,Zuzycie”). Klej
nakfadac¢ tylko na takiej powierzchni, jaka moze by¢
przykryta parkietem podczas czasu otwartego przy
zagwarantowaniu dobrego pokrycia klejem spodu
parkietu. Dobrze docisngé elementy parkietu.

3. Narzedzia nalezy umy¢ w wodzie natychmiast po
uzyciu. Swieze zabrudzenia klejem usuwaé woda.

DANE ODNOSNIE ZUZYCIA:
Rodzaj parkietu Uzebienie Luiycie ok.
Mozaika B11/B3 800 - 1000 g/m?

Parkiet przemystowy (16
- 22 mm) B11
(16 - 22 mm)

1000 - 1200 g/m?

2-warstwowy parkiet

_ 2
gotowy (70 % 500 mmy |B11 1000 - 1200 g/m

*W temperaturze 20°C i wilgotnosci wzglednej 65% z pojemnikami z klejem o kontrolowanej temperaturze.

WAINE WSKAZOWKI:

» Oryginalny pojemnik moze by¢ przechowywany
w umiarkowanie chtodnym i suchym pomieszczeniu
przez minimum 12 miesiecy. Odporny na mr6z do —
12°C. Rozpoczete opakowania nalezy szczelnie
zamknac¢ i mozliwie szybko zuzy¢ ich zawarto$é

» Najlepsze warunki do obrébki: temperatura 18-25°C,
temperatura podioza powyzej 15°C i wilgotnosc¢
wzgledna powietrza ponizej 65%. Nizsze temperatury i
wysoka wilgotnos¢ powietrza wydiuzajg, natomiast
wyzsze temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza
skracajg czas otwarty, czas wigzania i schniecia.

» W wypadku szpachlowania minimalna grubos¢ warstwy
wynosi 2 mm.

» W wypadku szpachlowanych podtozy nalezy zadba¢ o
dobre wyschniecie masy szpachlowe;j.

» Konstrukcja podioza pod podtogi drewniane musi by¢
sucha. Trzeba zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie/
wentylowanie pustych przestrzeni, np. poprzez
usuniecie istniejacych brzegowych tasm do dylataciji lub
poprzez zamontowanie specjalnych listew
przypodtogowych wyposazonych w otwory
wentylacyjne.

» Kleje dyspersyjne zawierajgce wode nie nadajg sie w
taki sam sposob do kazdego rodzaju parkietu, drewna i
podtoza. Do parkietow wrazliwych na pecznienie, takich
jak np. gotowy parkiet o duzym formacie, parkiet lity o
grubosci 10 mm lub parkiet bukowy, nalezy zastosowac
inne odpowiednie kleje UZIN do parkietow.

» Nalezy zapewni¢ zgodng z normami wilgotno$¢ drewna.

» Nalezy zachowac dostatecznie duzy i rownomierny
odstep od pionowych elementéw budowlanych zalezny
od rodzaju parkietu, gatunku drewna i wielkosci
pomieszczenia.

» Klej UZIN MK 80 w fazie wigzania wynoszgcej 2 — 3 dni
musi by¢ pozostawiony w spokoju, a wiec nie wolno jest
w tym czasie wchodzi¢ na $wiezo utozong powierzchnie
parkietu.

» Przy zachowaniu zgodnej z normg wilgotnosci drewna
i powietrza, a takze po dostatecznym
zaaklimatyzowaniu sie parkietu, jego szlifowanie i
obrébka powierzchni, np. odpowiednimi produktami
marki Pallmann (www.pallmann.net) mozliwa jest juz po
5 — 7 dniach.

» Nalezy stosowac sie do ogdlnie uznanych zasad
dotyczacych metod i technik uktadania parkietow oraz
przestrzegac obowigzujgcych w danym kraju norm (np.
PN, EN, DIN, VOB, O-Norm, SIA, itp.). Obowigzujgce
wzglednie zalecane do szczegdlnego przestrzegania sg
m.in. nastepujgce normy i instrukcje: )

- DIN 18 356 ,Roboty przy uktadaniu parkietow”, O-
Norm B 5236

- Instrukcja TKB ,Klejenie parkietow”

- Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego
Rzemiosta Budowlanego (ZDB) ,Elastyczne
wyktadziny podtogowe, tekstylne wyktadziny
podtogowe oraz parkiety na konstrukcjach podtog
z ogrzewaniem podtogowym”

- Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtoza pod
ukfadanie wyktadzin i parkietow”

- Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICINE

» Nie zawiera rozpuszczalnikow
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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UZIN MK 80

SKEAD:

Dyspersje polimerowe, konserwanty, wypetniacze
mineralne, dodatki i woda.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Nie zawiera rozpuszczalnikow. Podczas stosowania
zasadniczo zaleca sie stosowanie kreméw ochronnych do
rak i wietrzenie pomieszczen roboczych. Po wyschnigciu
ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy. Podstawowe
wymagania dotyczgce najlepszej mozliwej jakosci powietrza
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki
uktadania i dobrze wysuszone podtoza, podkfady i
wypetniacze.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci i je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, drog
wodnych lub gleby. Doktadnie opréznione opakowania z
tworzywa sztucznego mozna poddac recyclingowi.
Opakowania z ptynng zawartoscig preparatu oraz
zgromadzonne ptynne resztki sg odpadem specjalnym.
Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt utwardzeniu,
sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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