KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Szybka masa niwelujaca

UZIN NC 152 Turbo

Szybka, cementowa masa niwelujgca przeznaczona do stosowania w zakresie grubosci warstw do 10

mm

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» szpachlowanie, wyréwnywanie i niwelowanie podtoza
pod panele i ptytki winylowe (LVT), pod wyktadziny
tekstylne i elastyczne z PVC i CV a takze pod linoleum i
korek

» pod parkiet warstwowy
» pod ptytki ceramiczne i oktadziny z kamienia naturalnego
» dla warstw o grubosci do 10 mm

NADAJE SIE NA/ DO:

» jastrychy cementowe, anhydrytowe oraz na beton

» stare podtoza z silnie przywartymi, wodoodpornymi
resztkami klejow i mas szpachlowych.

» istniejgce ptytki ceramiczne, kamien naturalny, lastriko
itp. stare jastrychy asfaltowe IC10 oraz IC15

» jastrychy magnezjowe i ksylolitowe (warunkowo)

» jastrychy z elementéw prefabrykowanych, np. na ptyty
gipsowo-wtoknowe

» stosowania na wodnym ogrzewaniu podfogowym

» stosowania w warunkach obcigzenia rolkami krzeset

biurowych wg DIN EN 12 529 (od grubosci warstwy 1
mm)

» stosowania w warunkach normalnego obcigzenia w
pomieszczeniach mieszkalnych oraz uzytecznosci
publicznej
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ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

UZIN NC 152 Turbo to szybka, samopoziomujgca,
cementowa masa szpachlowa do wygtadzania i
wyréwnywania podfozy. Po wymieszaniu z wodg otrzymuje
sie szybkowigzaca, hydraulicznie utwardzong, samorozlewng
mase. Do stosowania wewnatrz pomieszczen.

» szybkowigzgca, mozliwos¢ uktadania wyktadziny po 8
godzinach

» bardzo gtadka powierzchnia

» jednorodny wyglad optyczny powierzchni
» bardzo dobra szlifowalnos¢

» wysoka wytrzymato$¢

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Worek papierowy

Wielko$¢ opakowania 25 kg

Magazynowanie 6 miesiecy

llo$¢ wody ok. 6,0 litrow na worek 25 kg
Kolor szary
Zuzycie ok. 1,5 kg / m? / mm grubos$ci warstwy

Idealna temp. stosowania | min. 15°C na podtozu

Czas na zuzycie 15- 20 minut*

Mozliwo$¢ wchodzenia po ok 1 - 2 godzinach*

Uktadanie wyktadziny po ok. 8 godzinach*

Min. temp. stosowania 10 °C na podtozu

Odpornosé ogniowa A1fl-s1 nach DIN EN 13 501-1

* Przy 20°C i wilgotnosci wzglednej 65% przy maksymalnej grubosci warstwy 3 mm. Zobacz takze ,Obrébka,
punkt 3".
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UZIN NC 152 TURBO

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ mocne i stabilne, bez spekan, suche,
czyste i wolne od substancji mogacych zmniejszaé
przyczepnosc.

Jastrychy cementowe i anhydrytowe nalezy przeszlifowac i
odkurzy¢. Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o
obowigzujgce normy i odpowiednie instrukcje. W razie
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zgtosic¢ zastrzezenia.
Warstwy niestabilne lub zmniejszajgce przyczepnosc
nalezy usung¢ poprzez szczotkowanie, szlifowanie,
frezowanie lub $rutowanie. Odspojone fragmenty oraz pyt
nalezy dokfadnie odkurzy¢. W zaleznos$ci od wtasciwosci
podioza nalezy zastosowaé wtasciwy srodek gruntujacy z
asortymentu produktéw UZIN. Naniesiony srodek
gruntujgcy pozostawi¢ do wyschniecia.

Nalezy stosowac sie do uwag zamieszczonych w kartach
technicznych produktéw zastosowanych wspélnie z
niniejszym produktem.

SPOSOB STOSOWANIA:

1. 6,0 litra zimnej, czystej wody wla¢ do pojemnika.
Zawarto$¢ worka (25 kg) wsypywac¢ do wody silnie
mieszajgc az do uzyskania jednorodnej, ptynnej
masy wolnej od grudek. Nalezy stosowac¢ odpowiednie
mieszadta do mas szpachlowych (np. firmy UZIN).

2. Wyla¢ mase na zagruntowane podtoze i
rébwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg gtadkiej kielni
lub odpowiedniej rakli do duzych powierzchni. Przy
grubszych warstwach, wzgl. w wypadku stosowania
rakli, mozna poprawi¢ rozptywanie sie masy oraz jakos¢
powierzchni odpowietrzajgc jg watkiem kolczastym firmy
UZIN. W miare mozliwosci nalezy nanosi¢ wymagana
grubosc¢ warstwy w ramach jednego cyklu roboczego.

3. Gotowos$¢ do uktadania oktadziny po ok. 8 godzin.
Przeszlifowanie papierem $ciernym o uziarnieniu 36 - 60
poprawia jakos¢, optyke i chtonno$¢ powierzchni.

*W temperaturze 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza

65%.

DANE STOSOWANIA:

Grubos¢ warstwy Luiycie ok. Opakowanie / wydajnos¢

1 mm 1,5 kg/m? 25kg /17 m?

3 mm 4,5 kg/m? 25kg/6 m?

5 mm 7,5 kg/m? 25kg/3 m?

GOTOWOSC DO UKEADANIA OKEADZINY:

Przewidziana wyktadzina wierzchnia Grubost Botowos’lt’: do .
warstwy uktadania oktadziny

Wyktadzina tekstylna 3 mm po ok. 8 godz.*

Wyktadziny PVC, CV, panele i
ptytki winylowe, ptytki ceramiczne

po ok. 8 godz.*

Podtogi warstwowe po ok. 24 godz.*

W temperaturze 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%

WAINE WSKAZOWKI:

» Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w
suchym miejscu zachowuje wtasciwosci przez min. 6
miesiecy. Rozpoczete opakowania nalezy dobrze
zamkngc i mozliwie szybko zuzy¢ ich zawartosc¢.

» Najlepsze warunki do obrébki: temperatura 15-25° C i
wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 65%. Niskie
temperatury, wysoka wilgotnos¢ powietrza oraz duza
grubosc¢ warstwy spowalniajg proces schniecia i
wigzania masy, natomiast wysokie temperatury i niska
wilgotnos¢ powietrza przyspieszajg proces schniecia i
wigzania masy. Latem produkt nalezy przechowywac¢ w
chtodnym miejscu oraz stosowaé¢ zimng wode.

» Dylatacje skurczowe i konstrukcyjne i przyscienne
nalezy uwzgledni¢ na wylewanej powierzchni. W razie
potrzeby mozna oddzieli¢ pionowe elementy budynku
tasmami dylatacyjnymi UZIN, aby zapobiec wejsciu
masy do fug potgczeniowych.

» Do podawania mechanicznego nalezy stosowac¢ pompy
slimakowe o pracy ciggtej np. typu m-tec duo mix,
P.F.T.-Monojet itp.

» Nie nadaje sie do stosowania na ptytach wiérowych i
ptytach OSB.

» Pod obcigzenia krzestami na rolkach wymagana jest
grubos$¢ warstwy co najmniej 1 mm. Minimalna grubos¢
warstwy na podtozach niechtonnych, np. na starych
jastrychach ze zwartg, mocno przywierajgcg, odporng
na dziatanie wody warstwa kleju, nalezy zasadniczo
nanies¢ warstwe masy szpachlowej o grubosci 2 - 3
mm.

» W przypadku wylewania masy szpachlowej w kilku
warstwach, kolejng warstwe mozna naktada¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu poprzedniej warstwy, ktérg
nalezy wczesniej zagruntowac gruntem uniwersalnym
UZIN PE 360 PLUS. Grunt musi schna¢ przez ok. 1
godzine.

» W wypadku niestabilnych, starych podtozy, z wieloma
warstwami kleju lub masy szpachlowej nalezy
preferowaé masy szpachlowe na bazie gipsu jak np.
UZIN NC 110, UZIN NC 112 Turbo, UZIN NC 115

» Nie nadaje sie do stosowania na zewngtrz pomieszczen
a takze w srodowisku mokrym

» Swiezo wylang mase nalezy chronic przed przeciggami,
dziataniem stonca i wysokich temperatur.

» Warstwy z cementowej masy szpachlowej wbudowane
na miekkich lub klejacych sie podiozach majg sktonnosé
do spekania. Z tego powodu, takiego rodzaju migkkie i
klejgce sie warstwy nalezy w miare mozliwosci szybko
usungc¢ przed szpachlowaniem. Rowniez zbyt diugie,
swobodne pozostawianie takich warstw mas
szpachlowych sprzyja tworzeniu sie spekan i dlatego
nalezy tego unikac.

» Nie uzytkowac jako podtogi uzytkowej, nalezy
zawsze stosowac wyktadzine wierzchnig.

» Ze wzgledu na niebezpieczenstwo powstawania korozji
masy szpachlowe nie mogg dostac sie pomiedzy
izolacje a rure grzewczg. Szczegdlnie wazne jest to w
przypadku rur grzewczych ze stali ocynkowane;.
Izolacje wolno jest odcig¢ dopiero po szpachlowaniu.

» Nalezy stosowac sie do ogdlnie uznanych zasad
dotyczacych metod i technik uktadania parkietow oraz
przestrzegac obowigzujgcych w danym kraju norm (np.
PN, EN, DIN, VOB, O-Norm, SIA, itp.). Obowigzujgce
wzglednie zalecane do szczegdlnego przestrzegania sg
m.in. nastepujgce normy i instrukcje:

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty

informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. | 11.2022
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» DIN 18 356 ,Roboty przy uktadaniu parkietéw”, O-Norm
B 2218 Instrukcja TKB ,Klejenie parkietow”

» Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego
Rzemiosta Budowlanego

» ,Elastyczne wyktadziny podiogowe, tekstylne
wyktadziny podtogowe oraz parkiety na konstrukcjach
podtég z ogrzewaniem podtogowym”

» Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod
uktadanie wyktadzin i parkietow”

» Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICZNE
» Niski poziom chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem

EU-VO 1907/2006 (REACH)
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Specjalne cementy, kruszywa mineralne, polimery
redyspergowalne i dodatki.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Zawiera cement o niskiej zawartosci chromianéw zgodnie z
Rozporzgdzeniem UE 1907/2006 (REACH). Cement
reaguje silnie zasadowo z wilgocig, dlatego nalezy unika¢
kontaktu ze skorg i oczami, jesli to konieczne, natychmiast
przemy¢ wodg. W przypadku podraznienia skory i kontaktu
z oczami nalezy skonsultowac sie z lekarzem. Nosi¢
rekawice ochronne. Podczas mieszania zatozy¢ maske
przeciwpytowg. W stanie stwardniatym substancja jest
nieszkodliwa pod wzgledem fizjologicznym i

ekologicznym. Podstawowe wymagania dotyczace
najlepszej mozliwej jakosci powietrza w pomieszczeniach
po posadzce to standardowe warunki uktadania i dobrze
wysuszone podtoza, podkfady i wypetniacze.

USUWANIE ODPADOW:

Zbierz pozostatosci produktu w miare mozliwosci je zuzyj.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji, drog
wodnych lub gleby. Pozostate opréznione pojemniki
papierowe, ktére nie sg wolne od pozostatosci, mozna
poddac¢ recyklingowi. Zebra¢ pozostatosci produktu,
wymieszacé z wodg, pozostawi¢ do stwardnienia i utylizaciji
jako odpadow budowlanych.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. | 11.2022



