KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Trudnopalny, komfortowy podktad wyttumiajacy

UZIN RR 181 FR

Hamujgcy rozprzestrzenianie sie ognia, samoprzylepny, tatwo usuwalny podktad pod tekstylne

wykfadziny podtogowe

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» Podniesienie komfortu chodzenia i uzytkowania
pomieszczenia

» |zolacja akustyczna

NADAJE SIE NA/ DO:

» dostatecznie réwne, chtonne i niechtonne podtoza

» wyktadziny tekstylne wszelkiego rodzaju, w szczegdlnosci
z mocnym spodem

» wyktadziny uzytkowe, jak np. wykfadziny z PVC / CV,
linoleum, na parkiecie, podtogi z kamienia i podtogi
ceramiczne

» poditogi zabiezpieczone powtoka itp.
» normalne obcigzenia w budownictwie mieszkaniowym

» pod obcigzenia krzestami na rolkach wg normy DIN EN
12 529 (patrz ,Wazne wskazowki”)

» wykfadzin czyszczonych szamponem na mokro oraz
metoda natryskowg wg RAL 991 A2

ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

UZIN RR 181 jest hamujgcym rozprzestrzenianie sie ognia
samoprzylepnym podktadem pod wszystkie rodzaje
wykfadzin tekstylnych. Pasma podktadu tworzg bardzo rowng
ptaszczyzne i mozna je bardzo fatwo przycigé na wymiar.
Wiasciwosci elastyczne poprawiajg komfort chodzenia i
uzytkowania pomieszczenia oraz izolacje akustyczna.
Stosowanie podktadu UZIN RR 181 FR tgczy w sobie zalety
dywanu uktadanego luzem i klejonego na catej powierzchni.
Do stosowania wewnatrz.

» samoprzylepny i szybki w uktadaniu

» hamuje rozprzestrzenianie si¢ ognia

» podnosi komfort chodzenia i mieszkania

» izoluje akustycznie i zapewnia izolacje cieplng

DANE TECHNICZNE:

Forma opakowania Rolka

Wielko$¢ dostawy 1,37 m x 22 m = 30m?

Magazynowanie min. 12 miesiecy

Kolor antracyt

Waga rolki ok. 25 kg (netto)
Ciezar powierzchniowy ok. 900 g/m?
Grubos¢ ok. 6 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta | 4,55 W/m2K (U)**

Opér cieplny 0,22 m2K/W (R)**
Min. temp. stosowania 15 °C na podtozu
Poprawa izolacyjnosci od .

B, . 27 dB
dzwigkdw uderzeniowych
Odpornos¢ ogniowa Bfl-s1 ***

* Zgodnie z ISO 140-8, bez powtoki
** Zgodnie z 1ISO 8302
*** Zaodnie z DIN EN 13 501-1
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ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

» |zolacja cieplna
» Mozliwo$¢ tatwego usuniecia

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi by¢ réwne, mocne, bez spekan, suche, czyste
i wolne od substancji mogacych zmniejszac przyczepnosc.
Podtoze sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i
odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia odchylen
nalezy zgtosi¢ zastrzezenia. Stare wyktadziny muszg mocno
przylega¢ na catej powierzchni i by¢ wolne od warstw
srodkéw do konserwacji i antyadhezyjnych. W przypadku
ptytek ceramicznych fugi nie moga by¢ szersze niz 1 mm.
Stare podtoza nalezy doktadnie odkurzy¢, a nastepnie
zagruntowac i szpachlowac¢. W zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia podtoza nalezy zastosowac odpowiednie
srodki gruntujgce oraz masy szpachlowe z oferty produktéw
UZIN. Zagruntowane i szpachlowane podtoze musi zawsze
dobrze wyschnag.

Nalezy stosowac sie do uwag zamieszczonych w kartach
technicznych zastosowanych produktow UZIN.

SPOSOB STOSOWANIA:
Uktadanie podktadu UZIN RR 181:

1. Przed utozeniem rolki aklimatyzowac¢ w
pomieszczeniach, w ktorych beda utozone, przez co
najmniej 24 godziny.

2. Pasma podkfadu nalezy roztozy¢ i docig¢ na podtozu
réwnolegle do planowanego kierunku uktadania
wyktadziny pamietajgc o zapewnieniu wzajemnego
przesuniecia tagczen podktadu i wyktadziny o co najmniej
20 cm. Jezeli jest to konieczne obcigC brzegi i koncowki
rolki. Zachowac¢ odstep ok. 1 mm od wszystkich
pionowych elementéw budowlanych.

3. W razie potrzeby przycig¢ koncowki. Brzegi pomiedzy
pasmami uktadanymi na styk pozostajg bez przycinania.
Zachowac odstep kilku milimetrow od wszystkich
pionowych elementéw budowlanych.

Uktadanie wyktadziny tekstylnej:

1. Odpowiedni klej dobra¢ zgodnie z tabelg ,Dane
techniczne klejow” i utozyé wyktadzine stosujac sie do
zalecen producenta oraz uwag zamieszczonych w
kartach technicznych uzytych klejow.

Czas
Rodzaj oktadziny Klej Uzebienie odparowania Luiycie
wstepnego
Wyktadzina UZIN . 400 - 600
tekstylna Uz 57 B1 ok. 15 min. g/ m?
UZIN
Uz 88
Wioknina UZIN ok. 500
iglowana KE 603 B2 brak g/ m?
UZIN
Uz 88

Czas odparowania/zuzycie: W temperaturze 20°C i
wilgotno$ci wzglednej 65% w pojemnikach z klejem o
kontrolowanej temperaturze.

WAINE WSKAZOWKI:

» Rolki w pozycji stojgcej mogg by¢ przechowywane w
suchym, umiarkowanie chtodnym miejscu przez co
najmniej 12 miesigcy. Rolki sktadowac¢ w pozyc;ji
stojgcej, unika¢ powstawania odcisniec.

» Najlepsze warunki do obrébki: temperatura 18-25°C,
temperatura podioza powyzej 15°C i wilgotnosc¢
wzgledna powietrza ponizej 75%. Niskie temperatury i
wysoka wilgotnosé powietrza wydtuzajg, natomiast
wysokie temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza
skracajg czas otwarty, czas wigzania i schniecia
zastosowanych klejéw do wyktadzin.

» Na podktadach wyttumiajgcych mozna ukfadac¢ tylko
wykfadziny, ktére dopuszczone zostaty do tego celu
przez ich producenta. W razie watpliwosci zalecamy
zasiegng¢ porady techniczne;j.

» taczenia poszczegolnych brytéw wyktadziny powinny
by¢ prowadzone rownolegle do tgczen podktadu, ale
przesuniete wzgledem nich o ok. od 20 cm do potowy.

» Na podiogach z ogrzewaniem podtogowym opér cieplny
wyktadziny nie powinien by¢ zgodnie z normg DIN 66
095 wiekszy niz 0,15 m2K/W. Opor cieplny podwajnej
warstwy sktadajgcej si¢ z podktadu i oktadziny jest sumag
poszczegolnych wartosci oporéw cieplnych. W
przypadku przekroczenia wartosci 0,15 m?K/W dziatanie
ogrzewania podtogowego moze by¢ stabsze.

» Podane wartosci poprawy izolacyjnosci akustycznej sg
warto$ciami orientacyjnymi okreslonymi w warunkach
normatywnych. Ze wzgledu na indywidualne dla
kazdego budynku wtasciwosci akustyczne i
zastosowane materiaty i konstrukcje rzeczywiste
warto$ci moga sie rézni¢. W celu okreslenia rzeczywistej
poprawy izolacji akustycznej konieczne sg pomiary i ich
analiza w warunkach rzeczywistych.

» Odpornosc wyktadzin na wgniecenia oraz obcigzanie
krzestami biurowymi na rolkach moze ulec zmianie po
przyklejeniu ich na podktadach wyttumiajgcych. W tej
kwestii nalezy skontaktowac sie z producentem
wykfadziny i zasiegng¢ porady technicznej. Na
stanowiskach pracy z krzestami na rolkach nalezy
zastosowac specjalne maty akrylowe.

» Nie nadaje sie do wyktadzin tekstylnych z silniejszym
rozcigganiem sie raportu wzoru lub $ciegu ani réowniez
do wyktadzin tekstylnych niewystarczajgco stabilnych
wymiarowo, w szczegoélnosci wyktadzin tekstylnych z
widkien naturalnych.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
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» W przypadku zamierzonej wymiany wyktadziny
istniejaca wyktadzine tekstylng mozna zdjgc i usunac¢
wraz z przyklejonym do niej podktadem.

» Nalezy stosowac sie do ogdlnie uznanych zasad
dotyczgcych metod i technik uktadania wyktadzin
podtogowych i parkietéw oraz przestrzegac
obowigzujgcych w danym kraju norm (np. EN, DIN,
VOB, O-Norm, SIA, itp.). Obowigzujgce lub zalecane do
szczegoblnego przestrzegania sg m.in. nastepujace
normy i instrukcje: .

» DIN 18 356 ,Roboty przy uktadaniu parkietow”, O-Norm
B 2218

» DIN 18 367 ,Uktadanie bruku drewnianego” .

» DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, O-Norm
B 2236

» Instrukcja ZDB ,Elastyczne wykfadziny podtogowe,
tekstylne wyktadziny podtogowe oraz parkiety na
konstrukcjach podtdég z ogrzewaniem podtogowym”

» Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podiozy pod
uktadanie wyktadzin i parkietow”

» Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

» Instrukcja TKB ,Klejenie parkietow”

» Instrukcja TKB ,Klejenie tekstylnych wyktadzin
podtogowych”

INAKI JAKOSCI € ZNAKI EKOLOGICZNE

» *no*

SKEAD:

Polar syntetyczny wigzany lateksem.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Sam produkt nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw
bezpieczenstwa w miejscu pracy. Nalezy stosowac sie do
uwag dotyczgcych BHP i ochrony srodowiska zawartych w
kartach technicznych zastosowanych materiatéw do
uktadania podtag.

USUWANIE ODPADOW:

Pozostatosci po cieciu podktadu, jak rowniez wyktadzina
sklejona z podktadem stanowig odpad budowlany.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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