SERDECZNIE GRATULUJEMY PANSTWU NOWEJ PODLOGI!

Zdecydowali sig Paristwo na potozenie parkietu lub podtogi drew-
nianej i jej polakierowanie lakierem nawierzchniowym PALL-
MANN.

UBEZPIECZENIE NA ZYCIE DLA PANSTWA PODLOGI

Decydujac sie na polakierowanie parkietu lub podtogi drewnia-
nej, zatroszczyli sie Pafistwo o mozliwie najlepsza ochrone natu-
ralnego materiatu, jakim jest drewno. Kazdy lakier nawierzchnio-
wy zuzywa sie jednak w trakcie ciggtego uzytkowania. Zgodnie
znormg DIN 18 356 czyszczenie i konserwacja sg bardzo wazne
w utrzymaniu lakierowanej powierzchni. Pozwalajg zachowaé
piekno podtogi drewnianej oraz wydtuzy¢ jej zywotno$¢ nawet
5-krotnie. Stosowanie sie do niniejszej instrukcji oraz zachowanie
prawidtowych parametréw powietrza w pomieszczeniu, jest jed-
nym z warunkéw gwarancji udzielanej przez producenta parkietu,
oleju oraz parkieciarza.

PIERWSZE DNI PO ULOZENIU PODLOGI

Podtogi drewniane $wiezo pokryte lakierem nawierzchniowym
wolno obcigzac dopiero po catkowitym wyschnieciu lakieru na-
wierzchniowego (ok. 8 do 12 dni) i w tym okresie nie mozna ich
przykrywac wyktadzinami sztucznymi, tekstylnymi, ani folia.

DOTYCZY ROWNIEZ LAKIEROWANYCH PODLOG Z KORKA ORAZ
WYKEADZIN SPORTOWYCH!

Niniejsza instrukcja czyszczenia i konserwacji obowigzuje analo-
gicznie dla lakierowanych podtdg z korka wg DIN 18365 (Roboty
podtogowe wyktadzinowe) konserwowanych preparatem PALL-
MANN FINISH CARE. Do lakierowanych podtdg drewnianych
zgodnych z DIN 18032 (Wyktadziny sportowe) oraz z EN14094
nalezy analogicznie do PALLMANN FINISH CARE zastosowaé
preparat FINISH CARE STOP.

PALLMANN

M®éj parkiet. Moje zycie.
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Przekazane przez Paistwa specjalistyczny zaktad parkieciarski:

WAZNE UWAGI: Zdrowy klimat w pomieszczeniu stuzy nie tylko dobremu
samopoczuciu, ale takze utrzymaniu jako$ci i wtasciwosci podtogi drew-
nianej. Drewno zalicza sie do materiatéw naturalnych, ktére dostosowu-
ja sie do wilgotnosci powietrza panujacej w pomieszczeniu. W wyniku
zmian wilgotnosci drewno pecznieje lub kurczy sig, co moze powodowaé
powstawanie szczelin w podtodze. Zalecamy utrzymywanie temperatury
w pomieszczeniu, w przedziale od 18°C do 20°C, przy wzglednej wilgot-
nosci powietrza 50 - 60%. W celu kontroli tych parametréw zalecamy
korzystanie z higrometru. Nie udzielamy gwarancji na wykonane prace.
W razie watpliwo$ci nalezy przed uzyciem wykonac wtasne préby.

Niniejsza instrukcja czyszczenia i konserwacji obowigzuje dla wszyst-
kich parkietéw i podtég drewnianych zgodnych z norma DIN 18 356
(Uktadanie parkietéw i bruku drewnianego), ktére lakierowane sg pro-
duktami PALLMANN i konserwowane odpowiednimi Srodkami do kon-
serwacji marki PALLMANN.

UWAGA: Kétka jezdne i $lizgi musza by¢ zgodne z normg DIN EN 12 529
(tworzywo sztuczne lub filc). Pod krzesta na rolkach zalecamy zasto-
sowanie odpowiedniej maty ochronnej. Meble i przedmioty metalowe
wymagaja stosowania maty ochronnej. Bezposrednio na parkiecie nie
nalezy stawia¢ zadnych materiatdw zawierajacych zmiekczacze, np.
z gumy lub kauczuku, do powierzchni nie nalezy rowniez przyklejac zad-
nych tasm klejacych.
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Instrukcja czyszczenia i konserwacii
lakierowanych podtdg drewnianych

PALLMANN

Moj parkiet. Moje zycie.
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PREPARATEM PALLMANN FINISH CARE
Nowo lakierowane parkiety zalecamy poddac pierwszej :ﬁ

konserwacji po ok. 8 do 12 dniach. Pierwsza konserwa- "OLLPFLEGE
cja gwarantuje optymalng ochrone lakieru nawierzchnio- :
wego. Dodatkowo takiej konserwacji nalezy réwniez pod-
dawaé uzywane parkiety po czyszczeniu zasadniczym.
PALLMANN FINISH CARE nadaje sie do konserwacji [
powierzchni wszelkich popularnych parkietéw i podtdg
drewnianych.

PALLMANN

1. Uzywajac mopa PALLMANN, szczotki lub odkurzacza, nalezy
usuna¢ z podtogi zabrudzenia i kurz.

2. Opakowanie przed uzyciem trzeba dobrze wstrzasnac.

3. Pierwsza konserwacja: przeprowadzic czyszczenie zasadnicze
preparatem CLEAN STRONG. Nastepnie, za pomocg mopa
PALLMANN, nanie$¢ réwnomiernie cienkg warstwe ok. 20 ml na
m2 nierozciericzonego preparatu PALLMANN FINISH CARE.

4. Po uptywie ok. 1 godz. powierzchnige mozna obcigzaé. Nie jest
konieczne polerowanie.
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PREPARATEM PALLMANN CLEAN r
PALLMANN CLEAN jest uniwersalnym, naturalnym 2
Srodkiem czyszczacym do podtdg. f.’,,‘

1. Uzywajac mopa PALLMANN, szczotki lub odkurzacza, |CLEAN
nalezy usunac z podtogi zabrudzenia i kurz. L

sy
2. Opakowanie przed uzyciem trzeba dobrze wstrzasnag. ; B

3. 0k.50-100 ml $rodka PALLMANN CLEAN rozcienczy¢ ' eaumamw {

w 5 | wody.

4. Podtoge czysci¢ mopem PALLMANN lub wilgotng $cierka
(nie na mokro).
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Czestotliwos$cé czyszczenia konserwujacego zalezy od stopnia
zabrudzenia i pozadanego poziomu higieny.

PREPARATEM CLEAN STRONG »
CLEAN STRONG nadaje sie do gruntownego czyszczenia A /
podtfogi. Nastepnie zaleca sie przeprowadzenie ponownej @ <
konserwacji. Cleay STRONG

1. Opakowanie przed uzyciem trzeba dobrze wstrzasnac.

2. Ok. 20-50 ml srodka CLEAN STRONG rozciericzy¢ S
wbl WOdy S

3. Podtoge czysci¢ mopem PALLMANN lub wilgotng
$cierka (nie na mokro).

4. Po ok. 2 do 5 min szorowac odpowiednig szczotka.

[Sa)

. Zebrac rozpuszczone zabrudzenia, a nastepnie dwukrotnie wytrze¢
powierzchnie szmata z czysta woda. W razie potrzeby jeszcze raz
powtérzy¢ zabieg.
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Umiarkowana intensywno$¢ uzytkowania

(pokoje i sypialnie nieudostepnione do uzytku co 12 miesigcy
publicznego)

Srednia intensywnos¢ uzytkowania
(schody, biura, korytarze)

Duza intensywno$¢ uzytkowania col-3
(restauracije, szkoty, sklepy) miesiecy

co 6 miesigcy

)

PREPARATEM PALLMANN FINISH CARE

PALLMANN FINISH CARE nadaje si¢ do pielegnaciji powierzch- . A
ni wszelkich popularnych parkietéw i podtég drewnianych. Y
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. Uzywajac mopa PALLMANN, szczotki lub odkurzacza,
nalezy usungé z podtogi zabrudzenia i kurz.

Opakowanie przed uzyciem trzeba dobrze wstrzasnac. L /

Biezaca pielegnacja: Przeprowadzi¢ czyszczenie
konserwujace preparatem PALLMANN CLEAN. Nastepnie
ok. 50 do 150 ml preparatu PALLMANN FINISH CARE
rozciericzy¢ w 5 litrach wody. W wypadku tworzenia sie szczelin,
silnych zadrapari i réznicy w stopniu potysku ewentualnie, nalezy uzy¢
w postaci nierozciericzone;.
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PALLMANN

4. Cienka warstwe preparatu nanie$¢ na podtoge wilgotng szmatg lub
mopem PALLMANN (nie na mokro).

Po uptywie ok. 1 godz. powierzchnie mozna obcigzac.

o
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Umiarkowana intensywno$¢ uzytkowania

(pokoje i sypialnie nieudostepnione do uzytku r:re::(cze
publicznego) i
Srednia intensywnos¢ uzytkowania co ok. 4
(schody, biura, korytarze) tygodnie
Biezaca konserwacja podtdg w obiektach uzytkowych
W wypadku uzytkowania w obiektach uzytkowych -
konieczna jest $cieralna warstwa konserwujaca, na 3

ktorej mozna przeprowadzac wyzej opisane czyszcze- W)

nie konserwujace srodkiem PALLMANN CLEAN. Dlate- kg, ca &
go tez stosuje sie preparat PALLMANN FINISH CARE =
W postaci nierozcieficzonej, tak jak to zostato opisane |*
w akapicie ,Pierwsza konserwacja $rodkiem PALL- L / =
MANN FINISH CARE”. Kryteriami do przeprowadzenia

ponownej konserwacji nierozcieiczonym preparatem
jest np. tworzenie sie szczelin, zadrapania lub réznice
w stopniu potysku.

PALLMANN m\

Duza intensywno$¢ uzytkowania o
(restauracije, szkoty, sklepy) co ok. 8-12 dl

PROSIMY PAMIETAC: W wypadku szczegdlnych wym:}gar'l dotycza-
cych wiasciwosci antyposlizgowych stawianych podtodze drew-
nianej, jak np. w halach sportowych, domach starcéw lub w przed-
szkolach, zalecamy zastosowanie $rodka FINISH CARE STOP.

W przypadku lakierow o specjalnej matowej powierzchni (bez
. szczegdlnych wymagan dotyczacych wiasciwosci antyposlizgo-
* wych), takich jak np. PALL-X ZERO lub PALL-X PURE, zalecamy
i stosowanie PALLMANN FINISH CARE mat.

PALLMANN



