KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Trudnopalny podktad wyttumiajacy

UZIN RR 183 PLUS FR

Przyklejany do podfoza, hamujgcy rozprzestrzenianie sie ognia elastyczny podkfad wyttumiajgcy pod

tekstylne i elastyczne wyktadziny podiogowe

GEOWNY OBSZAR STOSOWANIA:

» izolacja akustyczna
» podnosi komfort chodzenia i uzytkowania podtogi

NADAJE SIE NA/ DO:

» wszelkie rowne podtoza chtonne i niechtonne oraz
podtoza szpachlowane

» nowe, przykrecone ptyty widrowe P4 — P7 lub pltyty OSB
2-0OSB 4

» istniejgce oktadziny ceramiczne i z kamienia naturalnego,
lastriko itp.

» nowe i obficie piaskowane jastrychy z asfaltu lanego

» jastrychy z elementoéw prefabrykowanych, ptyty gipsowo-
widknowe

» pod wyktadziny tekstylne

» pod wyktadziny petnigce funkcje odbojnikéw w obiektach
sportowych

» pod parkiety tgczone na wpust i piéro na UZIN RR 189
Plus FR o grubosci 2 mm lub 3 mm

» pod wyktadziny z PVC-/CV zgodne z EN 685 33-43 (K5)

» stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i w
lokalach uzytkowych o intensywnosci uzytkowania od
niewielkiej do Sredniej

» podtogach z wodnym ogrzewaniem podtogowym (patrz
»Wazne wskazowki“)

» pod obcigzenia krzestami na rolkach wg normy DIN EN
12 529 (patrz ,Wazne wskazowki“)

» nadaje sie do wyktadzin czyszczonych szamponem na
mokro oraz metodg natryskowg wg RAL 991 A2

ZALETY PRODUKTU/ WEASCIWOSCI:

UZIN RR 189 Plus FR jest elastycznym podktadem
wyttumiajgcym na bazie granulatu korkowo-piankowego o
wiasciwosciach hamujgcych rozprzestrzenianie sie ognia do
stosowania pod przyklejane wyktadziny podtogowe / $cienne,
a takze pod parkiety taczone na pioro i wpust. . Dzieki swojej
sprezystosci podktad zwieksza komfort chodzenia i
mieszkania oraz poprawia ttumiennos¢ akustyczna.
Stosowany na schodach zmniejsza efekt przenoszenia sie
dzwiekow oraz ogranicza przedwczesne zuzycie wyktadziny
na skutek obcigzen udarowych i wstrzgsowych. Do
stosowania wewnatrz.

» tatwy w przycinaniu i uktadaniu

» dobre przyleganie do podloza

» odporny na dziatanie wody i czyszczenie

» wyttumia odgtosy krokow, zapewnia izolacje cieplng
» podnosi komfort chodzenia i uzytkowania mieszkania
» hamuje rozprzestrzenianie sie ognia

DANE TECHNICZNE:
1m x50 m (2 mm) =50 m?
1m x40 m (3 mm) =40 m?
Wielko$¢ dostawy 1m x 30 m (4 mm) = 30 m?
1mx 20 m (6 mm) =20 m?
Magazynowanie 24 miesigce
Kolor brgzowoszary, melanz
Grubos¢ ok.: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm
Min. temp. stosowania 15 °C na podtodze
Volume Weight ok. 360 kg/m?
Odporno$é ogniowa Bfl-s1 *

* zgodnie z DIN EN 13 501-1
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UZIN RR 183 PLUS FR

ROZSZERZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA:

» podktad rozdzielajgcy
» izolacja termiczna

DANE MATERIAEOWE:

Grubo$¢ materiatu: [mm] 2 3 4 6

Dtugosc¢: [m] 50 40 30 20

Ciezar powierzchniowy: [kg/ 0,83 1,08 144 25
m?]

Poprawa izolacyjnosci od [dB] 20 18 19 21

dzwigkéw uderzeniowych*:

Opodr cieplny (R)**: [m?K/ 0,03 0,05 0,06 0,09
W]

Wspotczynnik przenikania Wi/ 33,3 20,0 16,7 10,0

ciepta (U): m2K]

wszystkie dane, przyblizone wielkosci
*zgodnie z DIN 52 210, bez wyktadziny
** zgodnie z DIN 52 612, bez wyktadziny

PRZYGOTOWANIE PODEOZA:

Podtoze musi byé réwne, mocne, bez spekan, suche,
czyste i wolne od substancji mogacych zmniejszac
przyczepnosc. Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o
obowigzujace normy i odpowiednie instrukcje. W razie
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zgtosic zastrzezenia.
Powierzchnie nalezy dokfadnie odkurzy¢, zagruntowac i
szpachlowaé. W zaleznosci od rodzaju podtoza i
zastosowania nalezy zastosowac odpowiednie srodki
gruntujgce oraz masy szpachlowe z oferty produktéow UZIN.
Nalezy stosowac sie do uwag zamieszczonych w

kartach technicznych produktow zastosowanych wspdinie z
niniejszym produktem

SP0S0B STOSOWANIA:
Uktadanie podktadu:

1. Przed utozeniem rolki aklimatyzowa¢ w
pomieszczeniach, w ktoérych beda utozone, przez co
najmniej 24 godziny.

2. Pasma podktadu nalezy roztozy¢ i docig¢ na podiozu
rébwnolegle do planowanego kierunku uktadania
wykfadziny pamietajgc o zapewnieniu wzajemnego
przesuniecia taczen podktadu i wyktadziny o co najmniej
20 cm. Jezeli jest to konieczne obcig¢ brzegi i koncowki
rolki. Pod parkiety podktad nalezy uktadac poprzecznie
do kierunku ukfadania klepek parkietowych. Zachowa¢
odstep ok. 3 mm od wszystkich pionowych elementéw
budowlanych.

3. Uktadanie podktadu odbywa sie zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasadami obowigzujgcymi podczas
wykonawstwa robot parkieciarskich oraz robot
potogowych wykfadzinowych. W zaleznosci od uktadane;j
oktadziny wierzchniej nalezy dobra¢ odpowiedni klej z
tabeli ,Dane techniczne klejéw / dane techniczne klejow
do robot parkieciarskich”. Nalezy stosowac sie do uwag
zamieszczonych w kartach technicznych zastosowanych
klejow (patrz dane techniczne klejow).

4. Przy uktadaniu wykfadzin o powierzchniach wrazliwych
na odznaczane sig struktury znajdujgcej sie pod
spodem, przyklejony podkfad wygtadzi¢ za pomoca
UZIN KR 410 i pozostawi¢ do gruntownego
wyschniecia.

Przyklejanie wyktadziny podtogowe;j:

1. Wyktadziny podtogowe pozostawié¢ do
zaaklimatyzowania sie i przyklei¢ najwczesniej 24 — 48
godzin po utozeniu podktadu.

2. taczenia poszczegolnych brytow wykiadziny powinny
by¢ prowadzone réwnolegle do taczen podktadu, ale
przesuniete wzgledem nich o co najmniej 20 cm.
Uktadanie podktadu odbywa sie zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasadami obowigzujgcymi podczas
wykonawstwa robot potogowych wyktadzinowych.
Nalezy stosowac¢ sie do uwag zamieszczonych w
kartach technicznych zastosowanych klejow (patrz
,Dane techniczne klejow”).

Przyklejanie parkietu:

1. Parkiet tgczony na pidro i wpust pozostawi¢ do
zaaklimatyzowania sie i przyklei¢ najwczeéniej 24 — 48
godzin po utozeniu podktadu.

2. Parkiet taczony na pidro i wpust uktadac zgodnie z
ogolnie przyjetymi zasadami uktadania parkietéw.
Nalezy stosowac¢ sie do uwag zamieszczonych w
kartach technicznych zastosowanych klejéw (patrz
,Dane techniczne klejéw do robét parkieciarskich”).

Czas
Rodzaj oktadziny  Klej Uzebienie  odparowania  Zuiycie
wstepnego
UZIN RR 189
PLUS FR na UZIN . 350 -450
chtonnych KEUZ57 | S-15min. e
podtozach
UZIN RR 189
Plus FR na UZIN . 350 -
podtozach KE 2000 s |A2 10-40min- 1350 gime
niechtonnych
Wyktadziny UZIN . 350 -
tekstylne uzsr B! S-15min- 1400 gime
Wyktadziny UZIN KE . 80 - 320
PVC-/CV 20005  |[A°7AZj20-40min o,
Linoleum (patrz
. UZIN,br . 400 -
wazne 7>KE 603 B1/B2 0 - 15 min. 450 g/m?
wskazowki)

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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UZIN RR 183 PLUS FR

DANE ZUZYCIA KLEJU PRACE PARKIECIARSKIE:
Rodzaj oktadziny Klej Uzebienie Drying Luiycie

UZINRR 189 |UZIN
Plus FR3mm MK92S |22 24 godz. 1600 -800
P:‘)rrlge N UZIN B11 24godz. 1090

P MK 92 S 90¢2- 14200 g/m?
wpustem

Abbindezeit/Verbrauch: Bei 20 °C und 65 % relativer
Luftfeuchte bei temperierten Klebstoffgebinden.

WAINE WSKAZOWKI:

» Rolki w pozycji stojagcej mogg by¢ przechowywane w
suchym, umiarkowanie chtodnym miejscu przez co
najmniej 24 miesigce. Rolki skladowac w pozycji
stojgcej, unika¢ powstawania odcisniec.

» Najlepsze warunki do obrébki: temperatura 18-25°C,
temperatura podioza powyzej 15°C i wilgotnos¢
wzgledna powietrza ponizej 75%. Niskie temperatury i
wysoka wilgotnosé powietrza wydtuzajg, natomiast
wysokie temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza
skracajg czas otwarty, czas wigzania i schniecia
zastosowanych klejéw do wyktadzin.

» Niskie temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza
wydtuzajg, a wysokie temperatury i wysoka wilgotnosc
powietrza skracajg czas otwarty, czas wigzania i
schniecia zastosowanych klejow do parkietu.

» Na podktadach wyttumiajgcych mozna uktadac tylko
wyktadziny, ktére dopuszczone zostaty do tego celu
przez ich producenta. W razie watpliwosci zalecamy
zasiegngc¢ porady techniczne;j.

» t gczenia poszczegdlnych brytow wyktadziny powinny
by¢ prowadzone réwnolegle do tagczen podktadu, ale
przesuniete wzgledem nich o ok. od 20 cm do potowy.

» Pod bruk drewniany RE 10 - 30 mm stosowaé wytgcznie
UZIN RR 189 PLUS FR w 2 mm w potaczeniu z UZIN
MK 92 S. Przed zastosowaniem nalezy zasiegng¢
porady technicznej.

» Wyktadziny z PCV-/CV przyklejane na podktadzie UZIN
RR 189 Plus FR muszg spetnia¢ wymagania klasy
obcigzenia wg EN 685 33-43 (K5).

» Przed utozeniem linoleum podktad nalezy wzmocni¢
warstwg z siatki zbrojgcej UZIN Armierungsgewebe w
celu roztozenia obcigzenia, a nastepnie wygtadzi¢ za
pomocg UZIN KR 410.

» Przed utozeniem wyktadzin z linoleum, kauczuku albo
parkietu na podkfadzie nalezy zasiegna¢ porady
technicznej.

» Konstrukcja podtoza pod podtogi drewniane musi by¢
sucha. Nalezy zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie/
wentylowanie pustych przestrzeni, np. poprzez
usuniecie istniejgcych brzegowych tasm do dylatacji lub
poprzez zamontowanie specjalnych listew
przypodfogowych wyposazonych w otwory wentylacyjne.

» Na podfogach z ogrzewaniem podtogowym op0r ciepliny
wyktadziny nie powinien by¢ zgodnie z normg DIN 66
095 wiekszy niz 0,15 m2K/W. Op¢r cieplny podwdjne;j
warstwy sktadajacej sie z podkfadu i oktadziny jest sumg
poszczegolnych wartosci oporéw cieplnych. W
przypadku przekroczenia wartosci 0,15 m?K/W dziatanie
ogrzewania podtogowego moze by¢ stabsze.

» Podane wartosci poprawy izolacyjnosci akustycznej sg
wartosciami orientacyjnymi okreslonymi w warunkach
normatywnych. Ze wzgledu na indywidualne dla
kazdego budynku wtasciwosci akustyczne i
zastosowane materialy i konstrukcje rzeczywiste
wartosci mogg sie rézni¢. W celu okres$lenia rzeczywistej
poprawy izolacji akustycznej konieczne sg pomiary i ich
analiza w warunkach rzeczywistych.

» Odpornos¢ wyktadzin na wgniecenia oraz obcigzanie
krzestami biurowymi na rolkach moze ulec zmianie po
przyklejeniu ich na podktadach wyttumiajgcych. W tej
kwestii nalezy skontaktowac sie z producentem
wyktadziny i zasiegna¢ porady technicznej. Na
stanowiskach pracy z krzestami na rolkach nalezy
zastosowac specjalne maty akrylowe.

» Nie mozna catkowicie wykluczy¢ odznaczania sie
struktury istniejacych wyktadzin podtogowych, stykow
oraz struktury UZIN RR 189 Plus FR na wrazliwych na
takie zjawisko powierzchniach lub na wzglednie cienkich
wyktadzinach.

» Nalezy stosowac sie do ogdlnie uznanych zasad
dotyczacych metod i technik uktadania wykfadzin
podtogowych i parkietow oraz przestrzegac
obowigzujgcych w danym kraju norm (np. EN, DIN,
VOB, O-Norm, SIA, itp.). Obowigzujace lub zalecane do
szczegoblnego przestrzegania sg m.in. nastepujgce
normy i instrukcje:

- DIN 18 356 ,Roboty przy uktadaniu parkietow”, O-Norm
B 2218

- DIN 18 367 ,Uktadanie bruku drewnianego”

- DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, 0O-
Norm B 2236

- Instrukcja ZDB ,Elastyczne wyktadziny podtogowe,
tekstylne wyktadziny podtogowe oraz parkiety na
konstrukcjach podtdég z ogrzewaniem podtogowym”

- Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod
uktadanie wyktadzin i parkietéw”

- Instrukcja BEB ,Ocena i przygotowanie podtozy”

- Instrukcja TKB ,Klejenie parkietow”

- Instrukcja TKB ,Klejenie tekstylnych wyktadzin
podtogowych”

INAKI JAKOSCI & ZNAKI EKOLOGICZNE
» EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

SKEAD:

Granulat mieszany wigzany poliuretanem z korka i
elastycznej pianki PUR z dodatkami uniepalniajgcymi.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA:

Sam produkt nie wymaga zadnych specjalnych srodkéw
bezpieczenstwa w miejscu pracy. Nalezy stosowac sie do
uwag dotyczgcych BHP i ochrony srodowiska zawartych w
kartach technicznych zastosowanych materiatéw do
uktadania podtdg.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty

informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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UZIN RR 189 PLUS FR

USUWANIE ODPADOW:

Pozostatosci po cieciu podktadu, jak rowniez wyktadzina
sklejona z podktadem stanowig odpad budowlany.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych do$wiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodno$¢ warunkow
panujacych na budowie i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej
pracy zalezy zatem od fachowej oceny warunkéw panujgcych na budowie oraz doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze
wykonac¢ probe i zasiegng¢ porady technicznej. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem sige niniejszej karty
informacji o produkcie tracg wazno$¢ wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl
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